D-01.03.05 REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i obioru
rob6t zwigzanych z regulacja wysokoSciowa urzadzen obcych (wlazéw kanatowych) w ramach zadania pn.:
,Przebudowa odcinka drogi wewngtrznej na dzialce o nr ewid. 196 w obrebie Niezychowice, Gmina Chojnice”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwiazanych z regulacja
wysoko$ciowa urzadzen obcych, wlazéw kanalowych, zaworéw wodociagowych i gazowych oraz studni
teletechnicznych, i obejmujg regulacje pionowa wlazéw kanalowych kanalizacji sanitarne;j.

Regulacja wysokosciowa urzadzen za pomoca pierScieni wyréwnujacych z polimerobetonu oraz przy pomocy
mieszanek betonowych szybkowiazacych o wytrzymato$ci na $ciskanie minimum 40 MPa.

14. OKreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Materialami stosowanymi przy regulacji urzadzen obcych sa:
Mieszanka betonowa.
Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206+A2:2021-08. Sktadnikami betonu s3 : cement, kruszywo, woda.
Cement.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1:2012. Cement nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy .
Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowaé cement portlandzki marki klasy 32,5. Cement
powinien spelnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1:2012. Cement uzywany do zaprawy cementowej
powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie
powinien przekracza¢ trzech miesi¢cy. Cement powinien by¢ przechowywany w suchych zadaszonych miejscach
i chroniony przed zawilgoceniem.
Kruszywo.
Kruszywo do betonu, powinno odpowiada¢ wymaganiom:

— PN-EN 12620,

— PN-EN 13242.
Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociagowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wod¢ wodociggowa pitna.
Deski.
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy III, grubosci 18-25 mm,
powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.
Pierécienie wyréwnujace.
Pierdcienie wyréwnujace z polimerobetonu, tworzywa lub betonu do regulacji wysokoSciowe] urzadzen
podziemnych.



Mieszanki betonowe szybkowigzace.
Mieszanki betonowe szybkowigzace o wytrzymalosci na $ciskanie minimum 40 MPa.

3.
3.1.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2

Sprzet do regulacji wysokosciowej studzienek.

Regulacj¢ wysoko$ciowa studzienek wykonuje si¢ w sposdb reczny, przy pomocy nastgpujacego sprzetu:

4.
4.1.

sprzetu do transportu mieszanki betonowe;j,

zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratoréw wglebnych,
mtotéw pneumatycznych, pit mechanicznych do robét rozbiérkowych,
zurawi samochodowych.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2

Transport materialow.

Do transportu materialéw i sprzetu na plac budowy wymagan nie okresla sie.

S.
5.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.

Regulacja wysokosciowa hydrantow, skrzynek zaworow wodociagowych i gazowych.

Regulacja wysoko$ciowa skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych obejmuje:

rozebranie nawierzchni i podbudowy,

demontaz skrzynki,

przedtuzenie lub skrdcenie klucza wraz z obudowa,

montaz prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacja wysoko$ciowa przy pomocy
mieszanek betonowych szybkowiazacych o wytrzymato$ci na $ciskanie minimum 40 MPa,

montaz skrzynki.

5.3. Regulacja wysoko$ciowa wlazow kanalowych.
Regulacja wysoko$ciowa wtazu kanalowego obejmuje:

rozebranie nawierzchni i podbudowy,

demontaz wlazu zeliwnego,

demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej (w razie potrzeby),

obcigcie komina studni (do 0,5 m) lub uzupetnienia kregéw (do 0,5 m), (w razie potrzeby),

montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej), (w razie potrzeby),

regulacja wysoko$ciowa urzadzen za pomoca pier§cieni wyréwnujacych z polimerobetonu, tworzywa lub
betonu oraz przy pomocy mieszanek betonowych szybkowigzacych o wytrzymatosci na $ciskanie
minimum 40 MPa,

montaz wlazu zeliwnego.

5.4. Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych.
Regulacja wysoko$ciowa studni telekomunikacyjnych polega na:

demontazu ramy i pokrywy studni,

obcigcie $cianek studzienki przy obnizeniu wysoko$ci lub demontaz i ponowny montaz studni,
wykonanie deskowania i dobetonowanie $cianek studzienki do wymaganej wysokosci z wykonaniem
czgsci stropowej z betonu C16/20, przy podwyzszeniu wysokoS$ci studzienki,

ponowny montaz ramy i pokrywy studzienki,

pokrywa studni teletechnicznej po regulacji moze by¢ zanizona maksymalnie 3 mm w stosunku do
nawierzchni.

5.5. Osadzenie przykry¢ urzadzen obcych.
Na przygotowanej i roz$cielonej mieszance betonowej szybkowiazacej nalezy osadzi¢ przykrycia regulowanych
urzadzen obcych na odpowiedniej wysokosci.



5.6. Deskowanie.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej.

Po zwigzaniu mieszanki betonowej nalezy rozebra¢ deskowanie, oczysci¢ i utozy¢ deski na poboczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie materialéw przeznaczonych
do wykonania robé6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych oraz wymienianych wlazéw przeprowadza si¢ dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia przykry¢.

Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego urzadzenia, polega ono na
sprawdzeniu szczelno$ci, wymiaréw oraz zgodnosci z wymogami wysokosciowymi regulowanej przykrywy.
Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , oraz na sprawdzeniu stabilno$ci
(pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania két samochodu). Skrzynki zaworéw, wpusty i pokrywy
studzienek powinny by¢ osadzone z doktadnoscia do - 5 mm.

Osadzone skrzynki zaworéw i wlazy kanatowe po regulacji moga by¢ zanizone maksymalnie 5 mm w stosunku
do nawierzchni.

Pokrywa studni teletechnicznej po regulacji moze by¢ zanizona maksymalnie 3 mm w stosunku do nawierzchni.
Obrébka studni, zaworu ma by¢ wykonana na okragto za pomoca gotowych prefabrykatéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg regulacji urzadzen obcych jest [szt.] (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru okreslono w D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Regulacje¢ i naprawg urzadzen obcych uwaza si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowa jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiary okazaty si¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robét poprawkowych lub poleci rozbidérke wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie wedlug zasad okre§lonych w niniejszej SST.

Inspektor moze uzna¢ wade¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe lub rozbidérkowe i ponowne ich
wykonanie Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Ptatno$¢ w oparciu o cen¢ jednostkowa lub kwote ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i DP.

9.2. Kwota ryczaltowa
Wykonanie regulacji urzadzen obcych obejmuje:
— wszystkie czynnosci opisane w pkt. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 oraz wszelkie niezbedne prace towarzyszace
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— rozbidrki i prace demontazowe,
— dostarczenie materiatow,
— zdjecie przykrycia,
— rozebranie uszkodzonej gérnej cz¢sci urzadzenia obcego ,
— odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokoét urzadzenia,



— zebranie i odrzucenie gruzu,

— wykonanie deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie i zaggszczenie betonu oraz pielggnacja,

— rozebranie deskowania,

— regulacja wysokosciowa urzadzen za pomoca pierscieni wyréwnujacych z polimerobetonu, tworzywa lub
betonu oraz przy pomocy mieszanek betonowych szybkowigzacych o wytrzymatosci na $ciskanie
minimum 40 MPa

— osadzenie przykrycia na mieszance betonowej szybkowigzace;j,

-  wywoz gruzu,

— oczyszczenie miejsca robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwoséci kruszyw — Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badania bi¢kitem metylowym.

PN-EN 124:2000Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.



