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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej  0/31,5 gr. 25 cm

Warstwa odsączająca z piasku k10 >= 8 m/dobę gr. 10 cm

Szczegół odsadzek dla konstrukcji zjazdu


