
nr arch.

XIII

ZAŁ..NR 8.7

Ps
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 7,5 Rodzaj gruntu:

Częstochowa DK 1 14139/17

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa
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“GEOPROJEKT ŚLĄSK”



nr arch.

XII

ZAŁ..NR 8.6

Ps + Π
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 10,0 Rodzaj gruntu:

Częstochowa DK 1 14139/17

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa
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“GEOPROJEKT ŚLĄSK”



nr arch.

X

ZAŁ..NR 8.5

14139/17

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 4,0 Rodzaj gruntu: Ps

Częstochowa DK 1

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

za
w

ar
to
ść

 z
ia

re
n 

o 
śr

ed
ni

cy
 m

ni
ej

sz
ej

 n
iż

 d
 [%

]

0,25

2 400,05

fp -  2%

fp- 98%

fż -  0%

0,50

0%

2%

98%

“GEOPROJEKT ŚLĄSK”



nr arch.

VIII

ZAŁ..NR 8.4.

Ps
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 4,0 Rodzaj gruntu:

Częstochowa DK 1 14139/17

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

za
w

ar
to
ść

 z
ia

re
n 

o 
śr

ed
ni

cy
 m

ni
ej

sz
ej

 n
iż

 d
 [%

]

0,25

2 400,05

fp - 2%

fp- 98%

fż -  0%

0,50

0%

2%

98%

“GEOPROJEKT ŚLĄSK”



nr arch.

VII

ZAŁ..NR 8.3.

14139/17

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Rodzaj gruntu: Ps

Częstochowa DK 1

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 3,0

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa
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“GEOPROJEKT ŚLĄSK”



nr arch.

VI

ZAŁ..NR 8.2.

Ps//Π

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 3,0 Rodzaj gruntu:

Częstochowa DK 1 14139/17

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa
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“GEOPROJEKT ŚLĄSK”



nr arch.

I

ZAŁ..NR 8.1.

Pd//P
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 3,1 Rodzaj gruntu:

Częstochowa DK 1 14139/17

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                                               żwirowa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

za
w

ar
to
ść

 z
ia

re
n 

o 
śr

ed
ni

cy
 m

ni
ej

sz
ej

 n
iż

 d
 [%

]

0,25

2 400,05

fp - 12%

fp- 85%

fż -  3%

0,50

3%

12%

85%

“GEOPROJEKT ŚLĄSK”


